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Prüfmedium
gemäß ÖNORM A-1605-12 gemäß  DIN 68861-1 | Klasse 1B gemäß  EN ISO 26987 | Klasse 1B

  Einwirkdauer             Soll                          Ist  Einwirkdauer             Soll                          Ist  Einwirkdauer             Soll                          Ist

Essigsäure 6h 5 5 1h 5 5 2h 0 0

Aceton 2min 5 5 10 sec 5 5 2h 1 0

Zitronensäure 6h 5 5 1h 5 5 2h 0 0

Reinigungsmittel 6h 5 5 1h 5 5 2h 0 0

Kaffee 16h 5 5 16h 5 5 2h 0 0

Vollmilch 16h 5 5 16h 5 5 2h 0 0

Olivenöl 16h 5 5 16h 5 5 2h 0 0

Paraffinöl 16h 5 5 16h 5 5 2h 0 0

Schwarztee 16h 5 5 16h 5 5 2h 0 0

Rotwein 16h 5 5 16h 5 5 2h 0 0

Coca Cola 16h 5 5 16h 5 5 2h 0 0

Benzin 1h 5 5 1h 5 5 2h 1 1

Senf 16h 5 5 6h 5 5 2h 0 0

Ketchup 16h 5 5 6h 5 5 2h 0 0

Reinigungslösung - - - 1h 5 5 2h 0 0

Desinfektionsmittel im Detail geprüft

Aktivin H2 Null 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Alcoman 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Aseptoman-med 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Bacillol AF 6h 5 4 * 10 min 5 5 2h 0 0-1*

Chlor-Clean 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Descosept pur 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Desmanol N 6h 4 5 10 min 5 5 2h 0 0

Dismozon Plus 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Manorapid Synergy 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Nilaqua Instant 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Octenisept-antiseptic 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

OP-Derm 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

OP-Sept 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Perform disinfection 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Promanum pure 6h 4 4 * 10 min 5 5 2h 0 0-1*

Spirigel complete 6h 5 5 10 min 5 5 2h 0 0

Sterilium 6h 4 4 * 10 min 5 5 2h 0 0-1*
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5  keine sichtbare Veränderung	
4  leichte Glanz-/Farbänderung	
3  leichte Markierungen		
2  starke Markierung, aber Oberflächenstruktur 
weitgehend unverändert	
1  starke Markierung, Oberflächenstruktur 
verändert

5  keine sichtbare Veränderung	
4  eben erkennbare Änderungen in Glanz/Farbe
3  leichte Glanz/Farbänderung; die Struktur 
der Prüffläche ist nicht verändert	
2  starke Markierung sichtbar aber die Struktur 
der Prüffläche ist weitgehend unbeschädigt
1  starke Markierung, Oberflächenstruktur 
verändert

0  Nicht verändert	
1  Schwach verändert	
2  Mäßig verändert		
3  Stark verändert	

* die Oberflächenstruktur ist 
völlig unbeschädigt!

* die Oberflächenstruktur ist 
völlig unbeschädigt!


